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GRUSSWORTE

Liebe Gaste der ,Europdische Tagung fiir Wirmebehandlung 2010 - Nitrieren und Nitrocarburieren”, das Organisationskomitee begriBt Sie zur
4. Nitriertagung, seit 1991 nach Tagungen in Darmstadt und Weimar nun zum 2. Mal in Folge in Aachen.

Die Bedeutung des Nitrierens und Nitrocarburierens muss nicht besonders hervorgehoben werden. Diese Verfahrensgruppe hat ihren Platz in der industriellen
Praxis und ist wohl etabliert. Dennoch gibt es offene Fragen oder neue Anwendungsfelder, die es verdienen, genauer in den Fokus gerlickt zu werden. Das
Grundlagenverstandnis schreitet voran und ein besseres Verstandnis der Technologien wird die zielgerichtete Anwendung férdern. Immer mehr Anwender oder
potenzielle Auftraggeber sehen, dass Nitrieren nicht gleich Nitrieren ist — was umso mehr fur das Nitrocarburieren gilt. Vielmehr bietet gerade diese Verfahrens-
gruppe die Moglichkeit einer beanspruchungsangepassten Behandlung.

Wir hoffen, dass die Tagung die Diskussion zwischen Anwendern sowie Warmebehandlern in Industrie und Forschung belebt, das Wissen mehrt und so zu einem
besseren Verstandnis als Basis fir eine breite Anwendung beitragt.

| Daneben hoffen wir, dass Sie Ihren Aufenthalt in Aachen genieBen und positive Eindriicke aus unserer Gastgeberstadt mit nach Hause nehmen kénnen.

Weiterhin danken wir allen, die im Vorfeld oder im Verlauf der Tagung zu deren Gelingen beitragen oder beigetragen haben, insbesondere den beteiligten
Warmebehandlungsverbanden AWT, A3TS, AIM, ASMET, SVW/ASTT und VWT sowie den Firmen, die unsere Arbeit unterstitzen.

‘ Wir freuen uns, Sie in Aachen begriiBen zu dirfen, und wiinschen Ihrem Tagungsaufenthalt viel Erfolg.

| Franz Hoffmann und Heinrich Kliimper-Westkamp




1. TAG DONNERSTAG, 29. APRIL 2010

08:00 Teilnehmerregistrierung

08:50 BegriiBung F. Hoffmann

_ NITRIERSCHICHT-ENTSTEHUNG

09:00 M. A.J. Somers Verbindungsschichtbildung beim Nitrieren und Nitrocarburieren

09:35 H. Pedersen, T. L. Christiansen, Nitrocarburieren in Ammoniak-Wasserstoff-Atmospharen
M. A. J. Somers

10:00 T. Wéhrle, A. Leinweber, Einfluss der Kohlenstoffaktivitat auf die Mikrostruktur und chemische Zusammensetzung der
E. J. Mittemeijer Verbindungsschicht beim Nitrieren von x-Eisen

10:25 - 10:45 | Kaffeepause

_ VERFAHRENSTECHNIK

10:45 K.-M. Winter, S. Hoja, Geregeltes Nitrieren und Nitrocarburieren - Stand der Technik
H. Klimper-Westkamp

11:20 N. Lippmann, U. Kizil, B. Oklu Einsatz des sensorkontrollierten Gasoxinitrierens mit Ammoniak-Wassergemischen in der

industriellen Praxis

_ ANWENDUNGEN

11:45 H. Kliimper-Westkamp Beanspruchungsangepasste Nitrier- und Nitrocarburierbehandlung von Schmiedegesenken fiir
die Warmmassivumformung von Stahl

12:10 - 14:10 | Mittagspause




14:10

Th. Miller, R. Noebauer,
A. Luttinger, O. Irretier

Neue Erkenntnisse und Anwendungen der Puls-Plasma-Nitriertechnik im Bereich Getriebe und
Antriebstechnik

14:35

T. Fuchs, G. Pockl,
J. Mittmansgruber, R. Schneider

Nitrieren von pulvermetallurgisch hergestellten hochlegierten
Kunststoffformenstihlen

MECHANISMEN

15:00

S. Meka, R. E. Schacherl, E. Bischoff,
E. J. Mittemeijer

Interne Nitrierung einer 2%igen Silizium-Eisenlegierung:
Ideale schwache Nitrierwechselwirkung und Ausscheidung von amorphen Siliziumnitriden

15:25 - 16:30

Kaffeepause und Poster Session

16:30

K.S. Jung, R.E. Schacherl,
E. Bischoff, E.J. Mittemeijer

Nitrierreaktion der ferritischen Fe-Cr-Ti-Legierungen

16:55

G. Miyamoto, T. Maki, T. Furuhara

Ferritkorn-Neubildung beim Plasmanitrieren hochchromhaltiger Eisenwerkstoffe

VERFAHREN

H. Le Thien, H.-J. Spies, H. Biermann

Untersuchungen zum Plasmanitrieren von Stahlen mit einem Aktivgitter

Je. Georges, Ju. Georges,
J.-P. Lebrun

Plasmanitrieren und Postoxidieren: Eine innovative und umweltfreundliche L6sung
mit stark reduziertem Verbrauch von Gas und Energie

KONFERENZDINNER

IM RATSKELLER ZU AACHEN




2. TAG FREITAG, 30. APRIL 2010

_ EIGENSCHAFTEN

09:00

Th. Hirsch

Nitriereigenspannungen

09:35

S. Jegou, L. Barrallier,
R. Kubler

Enstehung von ausscheidungsinduzierten Eigenspannungen wahrend des Nitrierens

10:00

K. Arimoto, F. Ikuta,
S. Yamanaka

Untersuchung des Verzugs nitrierter Stahlzylinder mit Hilfe der Computersimulation

10:25 - 10:45

Kaffeepause

10:45

Th. Tobie

Tragfahigkeit nitrierter Zahnrader - Festigkeitseigenschaften, HaupteinflussgréBen und
kritische Bewertung fiir den Einsatz in Zahnradgetrieben

11:20

A. Trausmuth, I. Gédor

Lebensdaueruntersuchungen an unterschiedlichen nitrierten und einsatzgehirteten Proben
unter Kontaktbeanspruchung

11:45

R. Sola, G. Poli, P. Veronesi,
R. Giovanardi, A. Zanotti

Einfliisse der Nachbehandlungs-Oberflachenmorphologie auf den VerschleiB3- und Korrosions-
widerstand des nitrierten und nitrocarburierten Stahl 42CrMo4

12:10-14:10

14:10

Mittagspause

B =

M. A. J. Somers, T. L. Christiansen

Niedertemperatur-Randschichthérten von rostfreiem Stahl durch Gasnitrieren
und Gasaufkohlen - von den Grundlagen zur Anwendung

14:45

P. Gofas, K.-M. Winter

Durchbruch beim Nitrieren austenitischer rostbestandiger Stahle




A. Yokoo

Salzbadnitrierverfahren zur simultanen Erzeugung von Nitrier- und Oxidschichten auf
Stahloberfliachen

A. Dalke, H.-J. Spies,
H. Biermann

Randschichtlegieren und Nitrieren von Aluminiumlegierungen

QUALITATSSICHERUNG

P. Sommer, W. WeiBR

Bewertung einer Anlagen- und Prozessfihigkeit fiir Nitrier- und Nitrocarburierverfahren

Schlusswort

F. Hoffmann

Ende der Konferenz

POSTER

M. Reinhold, D. Salerno

Oxycad NT - Weiterentwicklung der Nitrocarburierung mit anschlieBender Nachoxidation

B. Haase, H. Ludewig

Verminderung von Ammoniak-Emissionen aus Nitrieranlagen durch katalytische Dissoziation

J. Dong, F. Hoffmann, S. Hoja,
H. Klimper-Westkamp, J. Osmer,
R. Glabe, H.-W. Zoch

Gasnitrocarburieren von Stéhlen fiir die Mikrozerspanung

H. Selg, R. Schacherl, J. Schwarzer,
E. J. Mittemeijer

Entwicklung der Oberflacheneigenspannungen wihrend der Tieftemperatur-Gasnitrierung einer
5%igen Molybdan-Eisen-Legierung




ORT DER TAGUNG

Novotel Aachen City
PeterstraBe 66 | 52062 Aachen

Dort ist ein Zimmerkontingent zum Sonderpreis
von 122,- €/EZ, 147,- €/DZ pro Nacht inkl. Frth-
sttck reserviert.

Diese und weitere Ubernachtungsméglichkeiten
kénnen durch den Aachen Tourist Service
gebucht werden.

Telefon: +49 241 1802951

Fax: +49 241 1802930

oder unter www.awt-online.org

KONFERENZGEBUHREN

Konferenzgebuhr: 500,- €
Konferenzgebihr bei Anmeldung
bis zum 31.01.2010: 450,- €
Vortragende / Teilnehmer

aus Hochschulen: 350,- €
Studenten / Pensionare: 250,- €

Die Preise gelten zuzuglich 7% MwsSt.

In der Konferenzgebuhr sind die Tagesver-
pflegung, ein Dinner sowie ein Exemplar des
Tagungsbandes enthalten.

www.awt-online.org I:E

ANMELDUNG UND
ORGANISATION

AWT-Geschaftsstelle

Frau Sonja Muller

Paul-Feller-StraBe 1 | 28199 Bremen |
Deutschland

Telefon: +49 421 5229339

Fax: +49 421 5229041

E-Mail: awt.ev@t-online.de




